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1. APRESENTACAO

Este memorial descritivo tem por finalidade orientar e especificar a execucdo dos
servicos e empregos dos materiais que fardo parte das obras de pavimentagéo asfaltica com
concreto betuminosousinado a quente (C.B.U.Q.) sobre vias existentes com uma area de
intervencdo de 55.161,90 m2, sendo escopo dos servigos: implantacdo de pavimento,
capeamento e recapeamento em C.B.U.Q.e sinalizacao viaria horizontal e vertical, obras
gue serdo executadas no perimetro urbano na cidade de Colorado-RS.

As especificacdes técnicas deste projeto foram elaboradas tendo como orientagédo
as especificacbes gerais do DAER/RS e DNIT, adaptando-as e resumindo-as para a
execucao de pavimentacao asfaltica com C.B.U.Q.

Sao partes integrantes deste Memorial Descritivo:
- Especificacdes Técnicas do CBUQ);
- Processo Executivo de Pavimentacdo Asféltica;

- Processo Executivo de Sinalizacdo Viaria Vertical e Horizontal;

2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O projeto de terraplenagem tem por objetivo determinar os volumes de
movimentacdo de solo necessarios a implantacdo da obra, € composto de elementos
planimétricos e planialtimétricos cujo os principais estao relacionados abaixo:

Tracado — Elemento planimétrico composto pelo eixo da via, previamente
determinado e descrito em Projeto Geométrico;

Greide — Elemento altimétrico relativo ao tracado e visa apresentar nivel do
pavimento acabado em relacdo ao perfil longitudinal atual do terreno;

Sec0es transversais — sdos as representacdes graficas dos perfis transversais do
terreno, ocorrem em representacdo parametricamente determinadas a cada 20m do
tracado, e sdo geradas por programa computacional e trazem a informacao das areas de
corte e aterro em cada um destes pontos, informa¢des com as quais se pode calcular os

volumes de movimentacao de solo
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A determinacgéo dos volumes de terraplenagem é feita por programa computacional.

A etapa de terraplenagem da obra compreende 0s seguintes servigos:

e Execucao de limpeza e dos alargamentos necessarios para a implantagéo da
plataforma projetada.

e Remocao de material inservivel ou de baixo CBR (capacidade suporte) e sua
substituicdo por material selecionado em jazida.

e Escavacao, carga, transporte e descarga de material de 12 e 22 categorias.

e Escavacao, carga, transporte e descarga de material de 3a categoria.

e Espalhamento e compactacao de aterros.

e Espalhamento de bota fora.

Todos os servicos de terraplenagem devem seguir as Especificacbes Técnicas do
DAER.

O trecho a ser pavimentado sera inicialmente sinalizado com a implantacéo de placas
de sinalizacdo vertical preventiva indicando obras na pista e demais placas de
regulamentacao e adverténcia necessarias a seguranca do transito e pedestres.

Posteriormente serdo locados os “off sets®, de acordo com as cotas do projeto
geométrico e demais elementos das secdes transversais.

O greide projetado prevé o aproveitamento integral do leito existente com a execuc¢ao
de pequenos cortes e aterros, objetivando o melhoramento na geometria do tracado
existente.

Os servicos serdo iniciados com limpeza e destocamento nas areas adjacentes ao
leito da via, onde serdo executados os alargamentos necessarios a fim de se obter a
plataforma de terraplenagem, conforme secéo tipo de projeto.

Na segunda fase serdo removidos todos os solos moles ou materiais inserviveis e
substituidos por material selecionado em jazida.

Os materiais provenientes de jazidas deverdo ser ensaiados em laboratorio de solos,
nos ensaios de compactacao (proctor normal), CBR e expansao.

Os solos a serem utilizados na substituicdo dos materiais inserviveis ou solos moles,
também na execucao de aterros deverao ter CBR superior a 10.

A marcagao dos “off sets“ serao feitas de 20 em 20 metros no trecho a ser trabalhado.

Na compactacdo de aterros com materiais granulares, principalmente daqueles
provenientes de jazidas de basalto decomposto ou argilas e saibros, seréo utilizados rolos pé
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de carneiro vibratorios auto propelidos.

Os materiais deverdo ser compactados na densidade e umidade prevista nos ensaios
de compactacao, ou seja, a 95% do P.N. (proctor normal), nas camadas inferiores e a 100%
de P.N, na ultima camada do subleito.

Os materiais a serem compactados nos aterros devem satisfazer as especificagbes do
presente memorial.

Caso a camada a ser trabalhada ndo atingir a umidade 6tima e densidade maxima
prevista nos ensaios, esta devera ser escarificada e umedecida com caminhdes pipa e
posteriormente reespalhada.

Se a umidade estiver acima da umidade 6tima, a camada sera trabalhada com grades
de discos e devidamente aerada a fim de reduzir a umidade no solo.

Nenhum segmento do referido trecho serd liberado para a execucdo da base ou de

refor¢co ao subleito, caso ndo atenderem os critérios anteriormente citadas.

3. SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA

3.1 Regularizag&o do sub-leito

A regularizacdo do sub-leito seré realizada apos terem sido concluidos os servigos
deterraplenagem com o nivelamento do terreno no “Greide’e a realizacdo dos cortes para
encaixe do pavimento novo, nasextremidades dos trechos compreendidos pela obra. Essa
etapa deve seguir a Norma DNIT 137/2010.

O material que sera retirado, devera ser transportado em local indicado pela

fiscalizac@o responsavel pela execucgéo da obra.
3.1.1 Definicéo
Operacao destinada a conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente,

obedecendoas larguras e cotas constantes das notas de servico de regularizacdo de

terraplenagem do projeto, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura.
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3.1.2 Condicdes Gerais

e Nao sera permitida a execucdo dos servicos objeto desta Norma em dias de chuva;

e E responsabilidade da executante a prote¢do dos servicos e materiais contra a ac&o

destrutiva das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

Execucao

o Toda a vegetacao e material organico porventura existentes no leito da
rodoviadevem ser removidos;

o Apés a execucado de cortes, aterros e adicdo do material necessario
para atingir o greide de projeto, deve-se proceder a escarificacdo geral na
profundidade de 20 cm, seguida de pulverizacdo, umedecimento ou secagem,

compactacdo e acabamento.

Equipamentos

Os equipamentos necessarios para execucdo deste servico sdo: motoniveladora
com escarificador, carro pipa e grades de disco (se necessario), rolo compactador vibratério

autopropelidopé-de-carneiro.

3.2 Execucao de sub-base com macadame

Consiste em uma das camadas do pavimento, composta por agregado graudo
devidamente compactado e com seus vazios preenchidos por material de enchimento. A
sua execuc¢do deverd respeitar as dimensdes, com as inclina¢des indicadas em projeto bem
como atender as exigéncias constantes na especificacdo DAER-ES-P03/91, uma vez que
nao ha especificacdo do DNIT para este servico.

O transporte do rachdo sera realizado através da utilizacdo de caminhdes

basculantes, da pedreira até a obra conforme DMT indicada no projeto.
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3.3 Base de brita graduada

Sob a camada de sub-base, devera ser executada uma camada de base granular
constituidade uma mistura exclusivamente de produtos de britagem de diversas medidas -
sendo que o resultadodesta mistura deveré atender a faixa granulométrica apresentada a
seguir - denominada de brita graduada.

Os agregados deverdo ser constituidos de fragmentos duros, limpos e duraveis,
livres de excesso de particulas lamelares ou alongadas, macias ou de facil desintegracao.
O material da base devera apresentar 0s seguintes requisitos minimos:

- indice de Suporte Califérnia (ISC ou CBR) maior ou igual a 100%;
- Equivalente de areia maior ou igual a 50%.

A composicdo percentual em peso de agregado devera, obrigatoriamente, se

enquadrar na faixa granulométrica abaixo indicada, tendo diametro maximo de 1 74"

Peneira % Passante em Peso
27 - 100 %
0z - 90 - 100 %
7 - 50 -85 %
4 - 30-45 %
30 - 10-25 %

O Equipamento de dosagem da mistura devera possuir trés ou mais silos, dosador
de umidadee misturador. Este devera ser do tipo de eixos gémeos, paralelos girando em
sentidos opostos e deveraproduzir uma mistura uniforme dentro das condi¢cfes indicadas
acima. Podera, ainda, ocorrer a mistura por meio de pa carregadeira, sendo necessario um
acompanhamento continuo do laboratériopara permitir que a mistura destes agregados se
mantenha na faixa granulométrica mostrada acima.

O espalhamento da camada de base na pista devera ser realizado com
motoniveladora, distribuindo o material em espessura homogénea acima da dimensionada
e na largura indicada em projeto, de maneira que, ap0s a compactacao sejam satisfeitas a
espessura de projeto e asinclinagdes indicadas no corte transversal do pavimento.

Apds o espalhamento, o material devera ser umedecido, por meio de caminh&o pipa,

e compactado por meio de rolo liso vibratério auto—propelido. Para facilitar a compresséao e
6
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assegurar um grau de compactacao uniforme, a camada de base a ser compactada, devera
apresentar um teor deumidade constante, sendo necessario a utilizacdo constante do

conjunto caminhdo pipa x rolocompactador.

o EMPRESA”A”: Del Rijo — Carazinho/RS- Distancia de 44,50 km do local da obra.

e S3o Bento (e =2

Vistavalegre

————— -
— 42 min
Costa da Lagoa @ 44,5 km
e IR

Invernadinha
Colorado (o)

Distancia da Empresa “A” até o local da obra

e EMPRESA “B”: MATT — Tio Hugo/RS- Distancia de 53,70 km do local da obra.

300

cas

Co!orado}!/_f

.+ Britagem Tio Hugo
- Gayger & Cia Ltda

Distancia da Empresa “B” até o local da obra
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Vista Alegre

Pacas

Colorado‘g“’_f

& 1 h 8 min

853 km

Ibirapuita

&= 1 h 8 min
841 km

Distancia da Empresa “C” até o local da obra

A Distancia Média de Transporte (DMT) considerada foi de 61,17 km.
Buscando economia aos cofres publicos, utilizou-se a distancia mais proxima para

transporte dos materiais pétreos. Sendo assim, a distancia utilizada foi de 44,50 km.

3.4 Imprimacdao

A base de brita graduada, apés a varredura de sua superficie, sera imprimada com
uma pinturade material asfaltico diluido tipo CM-30, em conformidade com a norma DNER
— EM 363/97.

3.4.1Definicdo

Imprimacéo consiste na aplicacdo de material asfaltico sobre a superficie da base
concluida, antes da execucdo do revestimento asfaltico, objetivando conferir coesao
superficial, impermeabilizacdo e permitir condicbes de aderéncia entre esta e 0

revestimento a ser executado.
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3.4.2 Condicbes Gerais

¢ O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for
inferiora 10 °C, ou em dias de chuva, ou quando a superficie a ser imprimada

apresentar qualquer sinal de excesso de umidade;

e E responsabilidade da executante a protecdo dos servicos e materiais
contra a acaodestrutiva das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes

gue possam danifica-los.

3.4.3Materiais

O ligante asfaltico empregado na imprimacao deve ser o asfalto diluido CM-30, em
conformidade com a norma DNER — EM 363/97.

O espalhamento deste ligante asfaltico devera ser feito por meio de carros equipados
com bomba reguladora de pressao e sistema completo de aquecimento, capazes de realizar
uma aplicacaouniforme deste material.

A taxa de aplicacdo do CM-30 devera ser de 1,0 a 1,3 Kg/m2. A area a ser imprimada

deve seencontrar seca ou ligeiramente umedecida.

3.4.4Controle

O material asféltico sera fornecido pela contratada e devera estar de acordo com a
Norma DNIT 144/2014 —Pavimentacado — Imprimacao com Ligante Asfaltico — Especificacédo

de Servico.

3.5 Pintura de Ligacéo

Sobre a superficie da base imprimada, antes da aplicagdo da massa asfaltica,
objetivando promover a aderéncia entre as camadas, devera ser feita uma aplicacéo de
emulsdo asféltica do tipo RR-2C, conforme especiacbes da Norma DNIT 145/2012 -

Pavimentagdo — Pintura de ligacdo com ligante asfaltico — Especificacfes de servico.
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3.5.1Definicao

Pintura de ligacdo consiste na aplicacao de ligante asfaltico sobre superficie de base
ou revestimento asfaltico anteriormente a execucdo de uma camada asfaltica qualquer,

objetivando promover condi¢cdes de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.

3.5.2 Condicdes Gerais

¢ O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for
inferiora 10 °C, ou em dias de chuva, ou quando a superficie a ser pintada
apresentar qualquersinal de excesso de umidade;

e E responsabilidade da executante a protecéio dos servicos e materiais contra
a acdo destrutiva das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que

possam danifica-los.

3.5.3 Materiais

O ligante asféltico empregado na pintura de ligacdo deve ser do tipo RR-2C, em
conformidadecom a Norma DNER-EM 369/97.

O material deveré ser fornecido pela Contratada e a taxa a ser utilizada devera variar

entre 0,4 a 0,6 I/m2, que sera verificado pelo menos uma taxa de aplicacéo através de ensaio

adequado “bandeja”.

3.5.4 Equipamentos
e Para a varredura da superficie a ser pintada usam-se vassouras mecanicas
rotativas, podendo, entretanto, a operacao ser executada manualmente. O jato
de ar comprimidopode também ser usado.
e A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba
reguladora de presséo e sistema completo de aquecimento que permitam a

aplicacdo do ligante asfaltico em quantidade uniforme.

10



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO - RS

PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS
MEMORIAL DESCRITIVO

e Os carros distribuidores do ligante asfaltico, especialmente construidos para
este fim,devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de
velocimetro, calibradores e termdémetros com precisédo de 1 °C, instalados em
locais de facil observacdo e, ainda, possuir espargidor manual para
tratamento de pequenas superficies e correcdes localizadas. As barras de
distribuicdo devem ser do tipo de circulagdo plena, com dispositivo de

ajustamento vertical e larguras variaveis de espalhamento uniforme do ligante.

3.5.5 Execucéo

A superficie a ser pintada deve ser varrida, a fim de ser eliminado o p6 e todo e

qualquer material solto.

Aplica-se, a seguir, o ligante asféltico na temperatura compativel, na quantidade
recomendada e de maneira uniforme. A temperatura da aplicacdo do ligante asfaltico deve
ser fixada em funcado da relacdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura
gue proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A viscosidaderecomendada para
0 espalhamento da emulsé&o deve estar entre 20 e 100 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME
004/94).

Apos aplicacdo do ligante deve-se aguardar o escoamento da agua e a evaporacao
emdecorréncia da ruptura.

A tolerancia admitida para a taxa de aplicacédo “T” da emulséo diluida é de £ 0,2 I/m2.

Deve ser executada a pintura de ligacdo na pista inteira em um mesmo turno de
trabalho e deve ser deixada, sempre que possivel, fechada ao trafego. Quando isto naofor
possivel, trabalhar em meia pista, executando a pintura de ligagdo da adjacente, assim que
a primeira for permitida ao trafego.

A fim de evitar a superposi¢cao ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicagdes,
devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e o
término da aplicagdo do ligante asfaltico estejam sobre essas faixas, as quais devemser, a
seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicacdo do ligante asfaltico deve ser imediatamente

corrigida.
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3.5.6 Controle

O material asfaltico sera fornecido pela contratada e o material devera estar de
acordo com a Norma DNIT 145/2012 —Pavimentacao — Pintura de Ligacdo com Ligante

Asfaltico — Especificacao de Servigo.

3.6 Concreto Betuminoso Usinado a Quente - Reperfilagem

Reperfilamento com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente): Devera ser
executado o reperfilamento com CBUQ para camada de BINDER, para que a mesma tenha
condi¢cdes de nivelamento e propicie um perfeito escoamento das aguas pluviais. Este
servico consiste no espalhamento de massa asféltica na espessura de indicada no projeto.

3.7 Especificacdes Técnicas do CBUQ — Capa Asfaltica

Apés a pintura de ligacdo sera executada sobre a base de brita graduada imprimada
ou sobre camada de reperfilagem a capa asfaltica final com Concreto Betuminoso Usinado
a Quente.

A mistura asfaltica devera ser colocada na pista somente quando a mesma se
encontrar seca eo tempo ndo se apresentar chuvoso ou com neblina.

Os veiculos transportadores deverdo, em qualquer ocasido, ter condicbes de
transportar imediatamente toda a producdo da usina.

Estando as condic¢des climaticas, a superficie, a mistura e o equipamento de acordo
com os requisitos destas especificacbes, o concreto asfaltico deve ser espalhado, de
maneira a se obter a espessura total indicada pelo projeto por meio de uma vibro—

acabadora.

A compactacdo da massa asfaltica devera ser constituida de duas etapas: rolagem
inicial e rolagem final:

A rolagem inicial serd executada com rolo de pneus. ApdOs cada cobertura, a pressao
dos pneusdeve ser aumentada de modo a ser atingida, o mais rapido possivel, a pressao
de contato pneus — superficie, que permita obter com um menor nimero de passadas e
densidade especificada.
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A rolagem final sera executada com rolo liso, com peso minimo de 8 (oito) toneladas,

com afinalidade de dar acabamento e corrigir irregularidades.
3.7.1 Materiais

Materiais asfalticos

Os materiais asfalticos utilizados para a execug¢do do concreto asfaltico deverao
satisfazer as exigéncias do Instituto Brasileiro de Petréleo. O material a ser utilizado é o
cimento asfaltico de petréleo - CAP-50/70.

Agregados

Os materiais pétreos ou agregados deverao ser constituidos de uma composicéo de
diversos tipos (tamanho das particulas), divididos basicamente em agregados graudos e
miudos. Os agregadosdeverdo ser de pedra britada e isentos de materiais decompostos e
matéria organica, e ser constituidosde fragmentos séos e duraveis.

e Agregado Graudo: o agregado graudo sera em pedra britada, com desgaste
Los Angeles igual ou inferior a 50% (DNER-ME 035), indice de forma superior
a 0,5 (DNER-ME 086) e durabilidade, perda inferior a 12% (DNERME 089).

e Agregado Miudo: devera ser utilizado pé-de-pedra. Suas particulas individuais
devemser resistentes, estando livres de torrdes de argila e de substancias

nocivas. Deve apresentar equivalente de areia igual ou superior a 55%
(DNER-ME 054).

eagita de “% em massa assando
malha quadrada = - P
Seérie Abertura
A B (& Tolerancias
ASTM {(mm)
2" 50.8 100 - = =
1 %" 38.1 95 - 100 100 - = 7%
= 254 75 - 100 o5 - 100 - = 7%
e 19.1 60 - 80 80 - 100 100 = 7%
w=" 12,7 - - 80 - 100 7%
3/87 3.5 35-65 45 - 80 70-90 =T7%
NT 4 4.8 25 -5S0 28 - 60 44 -72 *= 5%
NT 10 2,0 20 -40 20 -4s5 22-50 = 5%
N® 20 a.42 10 - 30 10 -32 8-26 + 5%
N°® 80 a.18 S-20 8-20 4 - 16 =3%
N=® 200 D.075 1-8 3-8 2-10 += 2%
20-70 S2=10> 45-90
- amada
Asfalto solavel Camada O s EG Camada ~0.3%
no CS2(+) (%) de ligacao gag de =90
{Binder) & rolamento
rolamento
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Deve estar seco e isento de grumos, e deve ser constituido por materiais minerais

finamente divididos, tais como cimento Portland, cal extinta, pds-calcarios, cinza volante,

etc, e que atendam aseguinte granulometria, conforme a Norma DNER-EM 367.

Tabela - Granulometria

Abertura de malha %. em peso,
(mm) passando
.42 100
018 95-100
0.075 65-100

3.7.2 Mistura

A composicdo do concreto asfaltico deve satisfazer aos requisitos do quadro

seguinte com asrespectivas tolerancias no que diz respeito a granulometria (DNER ME 083)

e aos percentuais do ligante asfaltico determinados na faixa “C” do quadro a seguir.

As porcentagens de ligante se referem a mistura de agregados, considerada como

100%. Paratodos os tipos a fracéo retida entre duas peneiras consecutivas ndo deve ser

inferior a 4% do total.

Devem ser observados os valores limites para as caracteristicas especificadas no

quadro a seguir:

i Camada
o Método de de
Caracteristicas ensaio de Licacio
Rolamento ga¢
(Binder)
Porcentagem de vazios, % DNER-ME 043 3as 4ab
Relagdo betume/vazios DNER-ME 043 75-82 65-72
Estabilidade, minima, (Kgf) DNER-ME 043 s00 500
(75 golpes)
Resisténcia & Tra¢do por
Compresséo Diametral DNER-ME 138 0,65 0,65
estatica a 25°C, minima, MPa
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As misturas devem atender as especificacfes da relacdo betume/vazios ou aos

minimos de vazios do agregado mineral, dados pela seguinte tabela:

VAM - Vazios do Agregado Mineral

Tamanho Nominal Maximo do agregado .
VAM Minimo

%

# mm

1% 38,1 13

1" 254 14
347 19,1 15
172 12,7 16
arg 95 18

Producédo do Concreto Asfaltico

A producao do concreto asfaltico sera efetuada em usinas apropriadas.

Transporte do Concreto Asfaltico

O concreto asfaltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de
aplicacdo, em caminhdo tipo basculante, para o transporte do concreto asfaltico usinado a
guente, devem ter cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas
com agua e sabao, 6leo cru fino, éleo parafinico, ou solugcédo de cal, de modo a evitar a
aderéncia da mistura a chapa. A utilizacdode produtos susceptiveis de dissolver o ligante
asféltico (6leo diesel, gasolina etc.) ndo é permitida. Cada carregamento deve ser coberto
com lona ou outro material aceitavel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

e Localizagdo Usinas de Asfalto proximas a obra

Passolfundo
- Mato Castelhano
Carazinho,

‘usnné L

Santa Barbara do Sul

Mara u

Nao-MésToque
Local da obra/ Colorado Ernestina

Colcrado ‘usma 2 Vila Maria

TiosFugo
9 Camargo

Ibiriba Tapera Ibirapuita

Espumoso
Quinze detNovembro

‘usma 3

Soledade

Localizacdo das Usinas- massa asfaltica
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¢ EMPRESA’A”: Del Rijo — Carazinho/RS- Distancia de 44,50 km do local da obra.
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e EMPRESA “B”: MATT — Tio Hugo/RS- Distéancia de 53,70 km do local da obra.
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Ibirapuitd

&= 1 h 8 min
841 km

O Soledade

Distancia da Empresa “C” até o local da obra

A Distancia considerada foi de 44,50 km

Distribuicdo e compactacéo da mistura

A distribuicdo do concreto asfaltico deve ser feita por equipamentos adequados,
conforme especificado no item 5.3 da Norma DNIT 031 - Pavimentos flexiveis - Concreto
asfaltico - Especificacao de servico. Caso ocorram irregularidades na superficie da camada,
estas devem ser sanadas pela adicdo manual de concreto asfaltico, sendo esse
espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

Apés a distribuicdo do concreto asféltico, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asfaltica possa suportar. Caso
sejamempregados rolos de pneus, de pressdo variavel, inicia-se a rolagem com baixa
pressdo, a qual deve ser aumentada a medida que a mistura seja compactada, e,
consequentemente, suportando pressdes mais elevadas.

A compactacdo deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
direcdo aoeixo da pista. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo
menos, metade da largurarolada. Em qualquer caso, a operagdo de NORMA DNIT

031/2006 —-ES 8 rolagem perdurara até o momento em que seja atingida a compactacao
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especificada. Durante a rolagem ndo sao permitidas mudancas de direcao e inversoes
bruscas da marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém —
rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a

aderéncia da mistura.

Abertura ao trafego

Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu
completo resfriamento, conforme a Norma DNIT 031/2006 - Pavimentos flexiveis - Concreto
asfaltico - Especificacao de servigo.

3.7.3 Controle

A empresa vencedora da licitacdo devera manter no canteiro de obra ou na usina,
um laboratério de asfalto dotado de todo o instrumental necessario e equipe especializada,
com a finalidade de proceder todos o0s ensaios necessarios, conforme a Norma DNIT
031/2006 - PavimentosFlexiveis - Concreto asfaltico - Especificacdo de servico, com a
apresentacao dos laudos técnicos decontrole, os quais deverdo estar de acordo com o

presente memorial, com suas respectivas ART’s a fiscalizac&o.

4. SINALIZACAO HORIZONTAL

Os servicos de sinalizagdo horizontal consistem na pintura de linhas de divisdo de

fluxos opostos, faixas de travessias de pedestres e lombadas

4.1 Materiais

Deve ser empregada tinta de demarcagéo viaria retrorrefletiva a base de resina
acrilica com adicédo de microesferas de vidro e durabilidade minima de 2 anos.
As cores das tintas deverédo ser amarelas para a divisao de fluxos opostos, com 10

cm de largura, e branca para a demarcacao das faixas de pedestres, conforme projeto.
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4.2 Execucao

A superficie a receber a sinalizacdo horizontal deve estar limpa, isenta de poeiras,
Oleos, materiais organicos e seca. Locais que apresentarem excesso de sujeiras devem ser

varridos e, em ultimo caso, lavados com jatos de agua, preferencialmente.

Os servicos somente poderdo ser executados quando a temperatura ambiente for
superior a 5°C e ndo poderédo ser executados sob chuva iminente.

A pista deve ser pré-marcada com emprego de corda, trenas metalicas e tinta acrilica.

A aplicacdo se dara por meio de maquina de pintura auto-propelida ou sobre veiculo
automotor, de modo uniforme e perfeitamente alinhado.

Imperfei¢cdes e borrdes devem ser corrigidos com a aplicagao de tinta preta, utilizando-
se rolosde pintura de espuma.

Nos locais onde nao for possivel a pintura com maquina, sera aceita a pintura com

pistola manual.

5. SINALIZACAO VERTICAL

O sistema de sinalizacédo vertical € composto por placas de regulamentacao, conforme
descricao a seguir, e detalhe em projeto. Deverao ser implantados dispositivos de sinalizacao
vertical conforme o preconizado na resolucéo 180/06 do CONTRAN

5.1 Especificagdes Técnicas

Os sinais deverédo ser totalmente refletivos confeccionados com peliculas tipo Grau
Técnico (GT) para letras, tarjas, niumeros e fundo. A chapa onde o sinal sera impresso, deve
ser de aco galvanizado SAE 1020, com espessura minima de 3 mm, pintadas com fundo
anticorrosivo, sendo ainda a parte posterior do sinal, na cor preta. O suporte de implantacao
devera ser de ferro galvanizado a fogo com diametro externo de 2”. A altura do bordo inferior
do sinal devera ficar a 2,20 m do passeio publico, garantindo assim a visualizacdo adequada
dos condutores e dificultando a depredacéo. Serdo ainda implantadas em suportes de igual
especificacdo, placas indicativas confeccionadas sobre chapas metalicas anteriormente
descritas, com fundo, letras, tarjas, numeros e sinais em peliculas refletivas GT. A chapa

deve ser tratada com produto anti-ferrugem, e a parte posterior deve ser pintada na cor preta.
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5.2 Execucao

A implantacdo dos sinais deve obedecer ao projeto executivo, com 0S sinais
implantados nos locais indicados. Para implantacdo, inicialmente deve-se proceder a
escavacao do solo, em uma profundidade de 0,50 m, com largura suficiente para a colocacao
do suporte e sua concretagem. Colocado o suporte, este deve ser aprumado e travado para
a concretagem. A placa de sinalizacdo ja deve estar fixada no suporte no momento da
instalacao do suporte. Os parafusos devem ser vincados com 0 emprego de serra manual, a
fim de se evitar sua subtracdo. Na base do suporte deve-se colocar uma barra de ferro de
construcdo no sentido horizontal, para evitar a sua rotacdo. Apds a implantacdo, a parte
inferior da placa deve estar a 2,20 metros de altura em relacdo ao piso. A placa deve formar

um angulo de 95° com o bordo da pista, considerando-se o sentido de trafego.

Colorado-RS, setembro de 2023.

Arlindo Wulff Neto Celso Gobbi
EngP Civil- CREA/RS 215407 Prefeito Municipal
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